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Исследование кинетики полимеризации α,ω-диметакрил-(бис-три-этиленгликоль)фталата (МГФ-9) при повышенных температурах
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Аннотация

ИК-спектроскопическим методом изучена кинетика полимеризации α,ω-диметакрил-(бис-три-этиленгликоль)фталата (МГФ-9) при температурах 20, 65 и 80 оС в тонких пленках на подложке из КВr без и в присутствии пероксида бензоила. Установлен различный характер полимеризации МГФ-9 при низких (20, 65 оС) и высоких (80 оС) температурах и значительное отличие в степенях полимеризации олигомера при проведении процесса в тонком слое и блоке при аналогичных темпе-ратурно-временных параметрах. Отмечено доминирующее влияние температуры процесса на степень полимеризации МГФ-9 по сравнению с действием пероксида бензоила. Получена экстремальная зависимость степени полимеризации от содержания пероксида бензоила.












































































г. Казань. Республика Татарстан. Россия. _________ ©Бутлеровские сообщения. 2011. Т.28. №19. _________ 21  

 26 _______________ http://butlerov.com/ _____________ ©Butlerov Communications. 2011. Vol.28. No.19. P.21-27.
©Бутлеровские сообщения. 2011. Т.28. №19. _________________ E-mail: journal.bc@gmail.com ___________ 27


