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Аннотация  
Предложен новый сорбент, сочетающий высокую удельную площадь поверхности, обусловлен-

ную наночастицами диоксида кремния, и высокую эффективность связывания биополимера, харак-
терную для производных тиакаликс[4]арена. Проведена модификация наночастиц диоксида кремния 
кремнийорганическим производным тиакаликс[4]арена. Удаление воды от коллоидной суспензии по-
верхностно функционализированных наночастиц диоксида кремния позволило получить водонераст-
воримый сорбент, для которого показана высокая эффективность сорбции бычьего сывороточного 
альбумина. Исследование кинетики и ёмкости сорбции бычьего сывороточного альбумина показывает, 
что достигнута высокая ёмкость связывания – до 160 мг белка на 1 г сорбента, в соответствии с экспе-
риментами по кинетике сорбции – насыщение белком сорбента достигается в течение 60 минут.  

 


