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Аннотация  
Вермикулит Ковдорского (Карелия) месторождения, модифицированный кислотой, хитозаном, 

был исследован с помощью позитронно-аннигиляционной спектроскопии, измерением плотности, 
адсорбции красителей, адсорбции азота по БЭТ и порометрии. 

Показано, что плотность вермикулита после кислотной обработки изменяется по сравнению с 
плотностью исходных образцов в зависимости от концентрации кислоты. Плотность возрастает с 
увеличением концентрации кислоты. Внутренний объем микропор и величина максимальной сорбции 
бриллиантового зеленого изменяются прямо пропорционально плотности модифицированного верми-
кулита. 

 


