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Аннотация 

При вакуум-дуговой выплавке сплавов Mo-Si из шихт Mo+(5-12)Si формируются силицидные 
фазы близкие к стехиометрическому составу. Плотность сплавов закономерно снижается по мере 
роста в них концентрации кремния. Величины микротвердости силицидных фаз в сплаве и чистых 
силицидов молибдена имеют близкие значения. 

 
 


