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Аннотация 
Потенциодинамическим методом исследовано коррозионно-электрохимическое поведение сталей с 

различным содержанием хрома (26ХМФА-2, 15Х5М, 20Х13) в растворах серной кислоты. Определены 
особенности пассивации стали 15Х5М в сильнокислых сульфатных растворах. Проведены корро-
зионно-электрохимические исследования сталей 26ХМФА и 20Х13 в 10% растворе серной кислоты. 
Показано, что для всех сталей при окислении в растворах серной кислоты реализуется режим близкий 
к диффузионному. 

 


