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Исследование возможности получения редкометалльного  
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Аннотация 
Выполнена апробация получения порошка редких металлов путем электрохимического 

растворения отходов жаропрочных никелевых сплавов в сернокислых растворах. Выявлено 
влияние на интенсивность процесса концентрации серной кислоты и плотности тока. 
Обнаружено, что при осуществлении анодного растворения в раствор электролита переходили, 
преимущественно, Re, Co, Cr, а в шлам – W, Ta, Nb. В шлам и раствор в существенных 
количествах и приблизительно равном соотношении переходили Ni, Co, Mo и Al. Результаты 
рентгенофазового анализа показали, что в шламе никель присутствовал в виде твердого 
раствора. Вольфрам и тантал формировались в виде оксидов с низшими степенями окисления 
металлов.  


