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Аннотация 
Исследована возможность получения аминоэфиров на основе крупнотоннажных продуктов 

органического синтеза – акриловой кислоты, эпихлоргидрина и этилендиамина. Аминирование 

синтезированного полиглицидилакрилата осуществляли в смеси ацетонитрил-диметилформамид при 

температуре 70 °С в течение 3 часов и различных соотношениях полиглицидилакрилат:этилендиамин. 

Полученные продукты могут быть синтезированы в промышленном масштабе, их применение возможно в 

традиционных областях использования защитных покрытий на основе полиглицидиловых эфиров.  
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