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Аннотация 

Изучена растворимость галогенидов серебра и одновалентного таллия в воде и водных растворах 
галогенводородных кислот, а также проведены теоретическое расчеты этих процессов на основании 
литературных данных. Установлено, что теоретическая растворимость значительно отличается от 
экспериментальной в области высоких температур. Выявлено, что расчет растворимости только с 
учетом комплексообразования значительно завышает результаты по сравнению с экспериментальными 
данными, так как не учитываются коэффициенты активностей. На основании проведенных иссле-
дований разработан базовый способ синтеза и очистки из водных сред высокочистых малораст-
воримых галогенидов металлов. 
 


