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Аннотация

Исследовано комплексообразование и электрохимическое поведение системы никель(II) – фосфорная кислота – Д2 – вода. Показана возможность восстановления фосфат-ионов при электроосаждении никель-фосфорных покрытий. Изучено влияние состава раствора и режима импульсного тока на содержание фосфора в никелевом покрытии. Приведены результаты исследований покрытий и их обсуждение методом ренгенофотоэлектронной спектроскопии.
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