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Тематическое направление: Поведение эластомеров в интервале температур от интенсивного 
высокотемпературного старения до пиролиза. Часть 1. 

Исследование влияния стабилизаторов различной природы  
на поведение эластомерных композиций при температурах 

интенсивного старения и пиролиза 
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Аннотация 

Рассмотрено поведение эластомерных композитов в условиях воздействия высоких температур и 
механических напряжений. Показаны особенности деформирования материалов, содержащих 
стабилизаторы различной природы и механизма действия. Оценено влияние типа стабилизаторов на 
величину деформирования на участках физической ползучести, химического и структурного течения 
композиции. Для температурного интервала от 423 до 473 К наиболее эффективным является дибутил-
дитиокарбомат никеля, обладающий и слабой вулканизующей активностью. 

 


