
 
Тематический раздел: Биохимические исследования.                 Полная исследовательская публикация                 
Подраздел: Химия красителей                                                              Регистрационный код публикации: 13-33-3-109  

г. Казань. Республика Татарстан. Россия. _________ ©Бутлеровские сообщения. 2013. Т.33. №3. _________ 109 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 

Поступила в редакцию 4 марта 2013 г. УДК 547.71.8. 
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Аннотация 
В статье предложен модифицированный диско-диффузионный метод для тестирования 

биоцидной активности. Метод, широко используемый для изучения активности антибиотиков, был 
нами приспособлен для оценки фунгистойкости текстильных материалов. Предложенный метод 
позволяет получить информацию о фунгицидной активности большого количества образцов за 
короткое время (3-7 дней) и применять определенные виды грибов для разных заданных целей. В 
нашей работе мы тестировали образцы тканей, окрашенные и обработанные разными синтетическими 
препаратами, в частности пиразолсодержащими азокрасителями и растворами коллоидного серебра. 
Тест культуры для заражения образцов были выбраны из группы плесневых грибов, часто 
встречающихся на поврежденных тканях. Рассмотрены два примера применения модифицированного 
метода, обсуждаются преимущества и недостатки экспресс метода. 

 


