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Аннотация 

Исследовано влияние свойств сырьевого компонента – поливинилацетата (ПВА) на протекание 
процесса гидрохимического осаждения ПВА на волокна целлюлозы при изготовлении дисперсно-
волокнистой суспензии в производстве сгорающих материалов. Установлено влияние на  длительность 
процесса осаждения молекулярной массы ПВА и вида коагулянта (сульфата алюминия и тетрабората 
натрия). 

Получено, что независимо от концентрации тетрабората натрия в водном растворе и молекуляр-
ной массы ПВА длительность процесса осаждения ПВА из дисперсии в десятки раз ниже, чем при 
использовании сульфата алюминия. Рекомендовано ввести ограничение по нижнему пределу молеку-
лярной массы ПВА, которая должна составлять не менее 160 000 усл.ед. 
 


